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Karta techniczna produk

Nazwa:

Nawierzchnia sportowa EPDM typ 10 mm 20mm £PDM arkat: NS0052
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Opis:

Syntetyczna nawierzchnia sportowa stosowana najczesciej na boiskach wielofunkcyjnych oraz biezniach. Jest to
nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa grubosci 35 mm stabilizujgca syntetyczno-mineralna. Gérna warstwa
uzytkowa grubosci okoto 10 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona rozktadarka.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne by¢
rowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest
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zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubosc tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu
i wynosi od 10 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Warstwa mineralo-syntetyczna - Warstwa stabilizujgca podtoze wykona z mieszanki granulatu SBR frakcji 1-4mm, zwiru
ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.
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